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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι υδρογέλες αποτελούν υδρόφιλα κολλοειδή πολυμερικά πλέγματα με ικανότητα να απορροφούν 
μεγάλες ποσότητες νερού ή βιολογικών υγρών. Λόγω των ιδιοτήτων τους έχουν κεντρίσει το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς. Στην 
παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη της διαδικασίας in situ σύνθεσης 
νανοσωματιδίων αργύρου (AgNPs) σε υδρογέλες αλγινικού  υπό την επίδραση ηλιακού φωτός και 
χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλα σχεδιασμένο φυσικό βαθέως ευτηκτικό διαλύτη (Natural Deep 
Eutectic Solvent, NADES), που αποτελείται από γλυκόζη, γαλακτικό οξύ και νερό, ως αναγωγικό 
μέσο και ως παράγοντα διασταύρωσης. Ο NADES χρησιμοποιήθηκε επίσης ως διαλύτης για την 
εκχύλιση βιοδραστικών ενώσεων από τα φύλλα της ελιάς, και το εκχύλισμα μελετήθηκε ως 
αναγωγικό μέσο και παράγοντας διασταύρωσης [1,2].  
 
Οι νανοσύνθετες υδρογέλες χαρακτηρίστηκαν ως προς την ικανότητα διόγκωσής τους και την 
ικανότητα συγκράτησης νερού, σε ρυθμιστικό διάλυμα με pH=7,4. Οι υδρογέλες που 
παρασκευάστηκαν με τον NADES, στα 15 min παρουσίασαν διόγκωση 617% της αρχικής ξηρής 
μάζας, ενώ μετά την παραμονή του υλικού στο διάλυμα για 210 min, η διόγκωση μειώνεται στο 
155%. Η υδρογέλη που παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το NADES-εκχύλισμα φύλλων ελιάς 
παρουσίασε διόγκωση 437% στα 15 min και έφτασε στην μέγιστη διόγκωση 584% στα 135min. 
Όσον αφορά την ικανότητα συγκράτησης νερού, η υδρογέλη με το NADES-εκχύλισμα παρουσιάζει 
μία παρατεταμένη διόγκωση, η οποία στα 210 min παραμένει στο 423%. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα δείχνουν ότι το NADES και το εκχύλισμα σε NADES έχουν διαφορετική επίδραση 
στις μηχανικές ιδιότητες της υδρογέλης και αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία των 
βιοδραστικών ενώσεων που εκχυλίζονται, οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα συγκράτησης νερού 
της υδρογέλης πιθανότατα λόγω του πολικού χαρακτήρα τους. 
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